
Příloha E                  R03 Realizace - po ukončení díla
	REALIZACE
	Po ukončení realizace díla se posuzuje shoda smlouvy s dodávkou

	R03.00
	Dokumentací prokázání kvality, která musí obsahovat odběratelem:

	R03.01
	Schválené „Certifikace způsobilosti dodavatele“

	R03.02
	Schválený „Personál svářečského dozoru“

	R03.03
	Schválený „NDT personál“

	R03.04
	Schválenou „Projekční dokumentaci“

	R03.05
	Schválenou „Výkresovou dokumentaci“

	R03.06
	Schválené „Inspekční certifikáty použitých základních materiálů“

	R03.07
	Schválené „Inspekční certifikáty použitých přídavných materiálů“

	R03.08
	Schválený „Plán kvality díla“

	R03.09
	Schválený „Kladečský plán nebo jiný dokument o staničení svarů“

	R03.10
	Schválený „Plán kontrol a zkoušek“

	R03.11
	Schválené „WPS“

	R03.12
	Schválené „WPQR“

	R03.13
	Schválené „Záznamy ze svářečského dozoru“

	R03.14
	Schválené „Protokoly NDT“

	R03.15
	Schválené „Protokoly o tepelném zpracování“

	R03.16
	Schválené „Protokoly o měření tvrdosti“


Další protokoly a dokumenty jsou-li příslušnou výrobkovou normou nebo smlouvou vyžadovány.
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